
• Iskukoetta varten materiaalista valmistetaan standardin mukainen V–lovi iskusauva.

• Iskukoe suoritetaan Charpyn iskuvasaralla standardin [1] mukaan.

• Charpyn iskukokeen tuloksena saadaan iskuenergia Jouleina, jolla materiaali murtuu eli 

materiaalin iskusitkeys.

• Vasaran testausalue  0 – 150 J

• Raportointi sopimuksen mukaan.

TUTKIMUKSESSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT:

[1] SFS-EN ISO 148-1 
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